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Quadro 1. Caracteristicas e formas de valorizacao

IN RODU(;AO E OBJETIVOS IT{i};iodldlz Dimensao (cm) Formas de valorizacao Exemplo
. s . . . o~ . Apara 43x 117 x 22 Pisos de menores dimensdes como
As industrias de pisos de madeira sao geradoras de grande quantidade o lemetel e oma iise
e diversidade de residuos madeireiros. A grande maioria delas os S
descartam no ambiente ou os queimam a ceu aberto, gerando e B -
impactos ambientais negativos. Esses residuos possuem grande ﬁfézfja o eta‘;m‘f:;jf
potencial de aproveitamento em novos produtos ou como fonte de ;‘;ﬂzms 38 QAS P Am R LA
energia. Esse trabalho esta inserido em um projeto mais amplo, ferramentas e similares; artigos
" , . _ o . para anitmais fie estimacio,; otijetos
Modelo Sustentavel para a Cadeia Produtiva Brasileira de Pisos de de uso Ix a,}gln)cultura; produgio de
. . . . . . Criergia (1emnna).
Madeira”, financiado pelo ITTO (International Tropical Timber Cavaco KEERRIT | e .
. . . . . . . ~ ateri para marchetana,
Organization) e visa caracterizar o setor, identificar gargalos na geracao compésitos  cimento-madeira e
’ . . s o . , madeira-plastico; composicio de
de residuos, indicar boas praticas de manejo de residuos e apontar ijolos; compostagem; cama para
. ~ ; animais, cobertura do  solo;
melhorias na gestao de residuos do setor. produgio de energia (lenha);
. . . . o . . briquet .
Esse trabalho teve por objetivo caracterizar, classificar e indicar WPROSNRER IOPSSSROOOPOS o .-
possibilidades de valorizacao para os residuos madeireiros resultantes 1,180 Compésitos cimento-madeira e
o . N ] m.adelra-plastlco; composicao de
do processamento mecanico da madeira na producao de pisos. Gjslos; Compodingom; camia:gars
animais, cobertura O solo;
producdo de energia (lenha);
briquetagem.
METODOLOGIA
. ~ . . ~ , . serragem 1 Entre 1,180 e
Para a caracterizacao e a classificacao dos residuos foram realizados 0s 0.600 Compésitos cimento-madeira e
. . . . ~ . . .~ sy e madeira-plastico; composicido de
seguintes ensaios: determinacao da distribuicao granulométrica dos S ORI R
’ . ° ~ ° . V4 . . e b d 1 2
residuos particulados e afericao dimensional do residuo grosso, orodichs o temerglar fleabal
formado por pedacos de madeira; determinacao da massa especifica e PRREAREH.
c 7 . p . . . ~ . Serragem 2 Entre 0,600 e
da massa unitaria do residuo particulado; determinacao da densidade 0.300 CoRpeHES BmeadE 8
7o . ’ deira-pl astico; 1CH d
especifica aparente (a 10,4% de umidade) do residuo grosso; R olos STt caa: pars
classificacao quanto a periculosidade pela NBR 10.004; determinacao . e e
briquetagem.

do poder calorifico.

Serragem 3 Entre 0,300 e

RESULTADOS E D|SCUSSAO 0,150 Compdsitos cimento-madeira e

madeira-plastico; composicdo de
tijolos, compostagem; cama para
anim ais; cobertura do  solo;
producdo de energia (lenha),

inertes, o que ja indica grande potencial de aproveitamento. priquetagem.

Os residuos madeireiros da producao de piso sao de Classe Il = A —nao

; L , . Po 1 Entre 0,150 e
Tabela 1. Caracteristicas dos residuos particulados 0.074 Dompiites whnentoaaibre

madeira-plastico; composigcdo de
tijolos, compostagem; cama para
anim ais; cobertura do  solo;

Caracteristicas dos residuos particulados produgdo de energia (lenha);
briquetagem.

Massa especifica (g/cm?3) 1,4423

Po 2 Entre 0.074 e
ey s s 3 0,044 Compdsitos cimento-madeira e
Massa unitaria (g/Cm ) 012489 madeira-plastico; composigio de
tijolos;, compostagem; cama para
Poder calorifico inferior (kcal/kg) 4.739 il cohenuia  Sog, S0k
produgio de energia (lenha),

briquetagem.

CONCLUSOES

Tabela 2. Caracteristicas do residuo grosso

Os diferentes tipos de residuos gerados na industria de pisos
Caracteristicas do residuo grosso

apresentam caracteristicas fisicas e de composicao que possibilitam

Densidade aparente (g/cm?) 0,923
inumeras alternativas de valorizacao.
Teor de umidade 10,38% )
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